
Załącznik nr 13.W3.1-13.W3.3 

Karty sondowania statycznego CPTu 



dr inż. Bartłomiej Czado

GEO-MI

  Operator:  

 Opracował:  

b.d. Oszacowany poziom z.w.g. (nawiercony / ustabilizowany) [m p.p.t.]:

0+140(3) CPTU
11-12-2022

S15-CFIP.1355

23-09-2022

   Data wykonania badania: 

   Numer użytego stożka:  

 Data ostatniej kalibracji stożka: 

  Nr badania: 

 Uwagi:

  BAARS
62-420 Strzałkowo, ul. Iwaszkiewicza 18
www.baars.pl

Zleceniodawca:  

  SONDOWANIE STATYCZNE CPTU    INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA
DK9 Kolbuszowa  Temat / lokalizacja:  

Robert Domagała
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2+435(3) CPTU
12-12-2022

S15-CFIP.1355

23-09-2022

   Data wykonania badania: 

   Numer użytego stożka:  

 Data ostatniej kalibracji stożka: 

  Nr badania: 

 Uwagi:

  BAARS
62-420 Strzałkowo, ul. Iwaszkiewicza 18
www.baars.pl

Zleceniodawca:  

  SONDOWANIE STATYCZNE CPTU    INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA
DK9 Kolbuszowa  Temat / lokalizacja:  

Robert Domagała

dr inż. Bartłomiej Czado

GEO-MI

  Operator:  

 Opracował:   Nowa lokalizacja (właściwa)

b.d. Oszacowany poziom z.w.g. (nawiercony / ustabilizowany) [m p.p.t.]:
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Profil gruntowy na podstawie wierceń

Or (H)

siCl (Iπ)

siCl (Iπ)

clsaSi (Gp)

siCl (Iπ)

siCl (Iπ)

siCl (Iπ)

Cl (I)

siCl (Iπ)



06+431(2) CPTU
4+625(3)CPTU 6+879(4)CPTU

10-12-2022

S15-CFIP.1355

23-09-2022

   Data wykonania badania: 

   Numer użytego stożka:  

 Data ostatniej kalibracji stożka: 

  Nr badania: 

 Uwagi:

  BAARS
62-420 Strzałkowo, ul. Iwaszkiewicza 18
www.baars.pl

Zleceniodawca:  

  SONDOWANIE STATYCZNE CPTU    INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA
DK9 Kolbuszowa  Temat / lokalizacja:  

Robert Domagała

dr inż. Bartłomiej Czado

GEO-MI

  Operator:  

 Opracował:   Zerwanie zakotwienia sondy

b.d. Oszacowany poziom z.w.g. (nawiercony / ustabilizowany) [m p.p.t.]:
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