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Analizę jakościową soli rozpuszczalnych w wodzie przeprowadzono dla próbki nalotu pobranego

z powierzchni piaskowca fontanny.

Metodyka wykonania

Analizę jakościową soli wykonano po zadaniu wodą destylowaną próbki nalotu i intensywnym wymie-

szaniu zawiesiny. Sole oznaczono metodami krystaloskopowymi. 

Wyniki

Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1

Tabela 1 .  Analiza ilościowa i jakościowa soli rozpuszczalnych w wodzie
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W składzie nalotu znajdującego się na powierzchni piaskowca występuje zaledwie śladowa obec-

ność chlorków i azotanów sodu. „Nalotem” jest więc trudnorozpuszczalny w wodzie węglan wapnia

CaCO3 (rozpuszczalność w wodzie w 250C wynosi 0,015g/dm3), na powierzchni którego występują śla-

dowe ilości chlorków i azotanów sodu.
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